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自家用

表層・基礎用 上層路盤用

2.629 2.45以上 －

2.720 － －

2.575 － －

(％) 2.07 3.0以下 －

(％) － 30以下 －

(％) － 12以下 －

(％) － 0.25以下 －

(％) － 5.0以下 －

(％) － 5.0以下 －

(kg/ ) 1.476 － －

篩い目の開き 26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm

試験結果(%) 100.0 97.3 6.0 2.4

篩い目の開き 0.6mm 0.425mm 0.15mm 0.075mm

試験結果(%) 1.3 1.2 0.6 0.1

試験方法については、「舗装試験法便覧」準拠

試 験 結 果 一 覧 表

工 事 名 ：

材 料 名 ： 砕石２０～１３mm

舗装設計施工指針　目標値
試験結果

産 地 名 ： 佐賀県武雄市東川登町大字永野地内

 大坪石材 株式会社会 社 名 ：

表 乾 密 度

見 掛 け 密 度

絶乾(かさ)密度

吸 水 率

す り 減 り 減 量

＜特記事項＞

粒度試験結果

単 位 容 積 重 量

100.0

1.4

31.5mm

2.36mm

令和７年６月

Ａｓ再生骨材に適用
プラント再生舗装技術指針規
格

表層・基層用砕石については
粒径13.2～4.75mmに適用

備　　考

安定性試験損失量 

粘 土 塊 量

軟 石 量

微 粒 分 量

試験年月日：



粗骨材の密度および吸水率試験
試験
報告

用 紙

試 料 番 号 試験年月日 年 月 日

調査名・目的 使 用 場 所

試料採取場所 試 験 者

骨材の最大寸法

試験時の水温 ℃ 水 の 密 度 g/cm3

測 定 番 号 1 2 3 4

① 表 乾 試 料 容 器 質 量 (g)

② 容 器 質 量 (g)

③ 表 乾 試 料 質 量 (g) ①－②

④ （かご＋試料）水中質量 (g)

⑤ か ご の 水 中 質 量 (g)

⑥ 試 料 の 水 中 質 量 (g) ④－⑤

③－⑥

平 均 値

平 均 値

平 均 値

平 均 値

⑧ 乾 燥 後 の 試 料 質 量 (g)

(%)

③－⑥

⑧－⑥

⑧

備考

⑦ 表 乾 密 度 (g/cm )

⑨ 絶 乾 密 度 (g/cm )

⑩ 見 掛 密 度 (g/cm )

3

3

3

⑪ 吸 水 率

大坪石材 （自家用）

5号砕石（20～13）

佐賀県武雄市東川登町大字長野地内

2025 06 03

廣 瀧 陽 子

20

16 0.99894

1496.1

335.6

1160.5

968.5

249.1

719.4

2.628

1136.7

2.574

2.721

2.094

1491.5

341.0

1150.5

963.2

249.9

713.3

2.629

1127.5

2.576

2.719

2.040

2.629

2.575

2.720

2.07



骨材の単位容積質量及び粒形判定実積率試験
試験
報告

用 紙

試 料 番 号 試験年月日 年 月 日

調査名・目的 使 用 場 所

試料採取場所 試 験 者

試料の詰め方 棒 突 き 法 ・ ジ ッ ギ ン グ 法

測 定 番 号
単位容積質量及び実積率 粒形判定実積率

１ ２ １ ２

① 容 器 の 容 積

② 試料と容器との質量

③ 容 器 質 量

④ 試料質量 ②－③

⑤
容器中の試料の質量

容 器 の 容 積

⑥ 含水量測定のための試料
の乾燥前の質量

⑦ 含水量測定のための試料
の乾燥後の質量

⑧ 単位容積質量⑤×
⑦
⑥

⑤または

⑨ 誤 差

⑩ 許 容 差

⑪ 平 均 値

⑫ 骨 材 の 密 度

⑬ 骨 材 の 吸 水 率

⑭ 実 積 率

備 考

(l)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg/l)

(kg)

(kg)

(kg/l)

(%)

(kg/l)

(kg/l)

(%)

(%)

大坪石材（自家用）

５号砕石（20～13）

佐賀県武雄市東川登町大字長野地内

2025 06 04

廣 瀧 陽 子

10000

20810

6060

14750

1.475

15140

15140

1.475

10000

20799

6042

14757

1.476

15120

15120

1.476

1.501

0.001

1.476

2.571

0.00

57.41



ふ る い 分 け 試 験

26.5

19.0

13.2

4.75

2.36

1.18
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試験
報告

用 紙

試 料 番 号 試験年月日 年 月 日

調査名・目的 使 用 場 所

試料採取場所 試 験 者

粒 径 加 積 曲 線 図

標準網ふるい
寸 法 (mm)

残 留 量 (g) 残 留 率 (%) 累加残留率 (%) 通過百分率 (%) 標準粒度範囲 (%)

Ｒ

計

通

過

百

分

率

(％)

標 準 網 ふ る い 寸 法 (mm)

大坪石材（自家用）

５号砕石（20～13）

佐賀県武雄市東川登町大字長野地内

2025 06 05

土取場

廣 瀧 陽 子

0

335.7

11295

440.8

129.2

17.1

16.9

79.4

63.8

12.7

12390.6

0.0

2.7

91.3

3.6

1.0

0.1

0.1

0.6

0.5

0.1

100.0

0.0

2.7

94.0

97.6

98.6

98.7

98.8

99.4

99.9

100.0

100.0

97.3

6.0

2.4

1.4

1.3

1.2

0.6

0.1


